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1 Situation und Aufgabenstellung

Die Harzer Pflastersteinbriiche Telge & Eppers, Niederlassung der KEMNA BAU
Andreae GmbH & Co. KG plant am Standort Huneberg im Landkreis Goslar die Er-
weiterung ihres bestehenden Diabas-Tagebaus durch Aufschluss eines alternativen
Abbauteilfeldes (Abbauuberfiihrung).

Gegenstand der geplanten Beantragung ist der Gesteinsabbau im vorgesehenen
Erweiterungsgebiet Huneberg-Ost durch Bohren und Sprengen 6stlich der bisherigen
Abbauflache, das Vorbrechen des Gesteins im Bereich des Erweiterungsgebiets
sowie die Verbringung des Rohmaterials zu der Aufbereitungsanlage am bestehen-
den Standort. Da das abgebaute Material (Diabas) nach Anlage 1 der TRGS 517 zu
den potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen z&hlt, soll im Zuge des Ge-
nehmigungsverfahrens eine Abschatzung der Asbestbelastung an den nachst-
gelegenen Immissionsorten durchgefiihrt werden.

Methodik

Nach TRGS 517 kénnen Asbest bzw. Asbestminerale (faser- und nicht faserférmig)
im Gesteinsvorkommen in zwei verschiedenen Ausbildungen auftreten:

Asbest/Asbestminerale in Kliften,
Asbest/Asbestminerale im "kompakten" ungestdrten Gestein.

Die im Gestein selbst enthaltenen Asbestminerale kénnen in der Regel erst durch
petrographische Untersuchungen erkannt werden. Haufig "entstehen" Asbestfasern
der zweitgenannten Form erst durch mechanische Beanspruchung der Gesteine
(Aufbereitung) aus nicht faserférmigen Asbestmineralen.

Aus diesen Griinden sowie der allgemeinen Variabilitdt der Asbestvorkommens in
verschiedenen Gesteinsarten ist davon auszugehen, dass innerhalb des Steinbruch-
areals ein unterschiedliches Emissionsverhalten flir Asbestmineralien vorliegt. Je
starker der mineralische Rohstoff mechanisch beansprucht wird, umso héher ist das
Potential zur Generierung und Emission von Asbestfasern.

Allgemeingiiltige Emissionsdaten fiir Diabas Gestein liegen nicht vor.

Es wird darauf verwiesen, ,dass nach Anlage 1 der TRGS 517 die Méglichkeit eines
Vorkommens von Asbest bzw. Asbestmineralien in Gesteinsvorkommen in Form von
Ausbildungen in Klliften besteht.*”

Bei personenbezogenen Expositionsmessungen aus dem Jahr 2021 wurde festge-
stellt:

,Die formale Unterschreitung der Akzeptanzkonzentration von 10.000 F/m? kann
unter Einbeziehung mindestens dreier aufeinanderfolgender Messungen gemaf der
Kriterien der TRGS 517 Anlage 3, Absatz 4 festgestellt werden (z. B. Messergeb-
nisse < 2.500 F/m3).

Dieses Kriterium ist hier erfullt.“ [4]

Die Art der vorgenannten Untersuchungen lassen sich nicht fur eine Abschatzung der
potenziellen Asbestbelastung in der Umgebung des Steinbruchs verwenden.
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Daher wurden im Jahr 2023 Analysen des Fullermaterials aus der Abluftreinigung
des Schotterwerks auf Asbest durchgefiihrt. Da das Fullermaterial am Ende der
Prozesskette von Sprengung, Abbau, Transport und mechanischen Aufbereitungs-
prozessen anfallt, ist anzunehmen, dass hier die hdchste Asbestfaserbelastung zu
finden ist. Beim Abbau und beim Transport im Steinbruch bis zum Vorbrecher ist das
Gestein noch kompakt und nur gering mechanisch zerkleinert, so dass hier das
Freisetzungspotential fir Fasern geringer ist als im weiteren Verarbeitungsprozess.

Der Betreiber hat einen Prifbericht Gber Asbestmessungen fir verschiedene Fller-
materialien zur Verfiigung gestellt [5]. Es wurden insgesamt 8 Proben auf den
Massengehalt Asbest in % der jeweiligen Probenmasse sowie die resultierende
Asbestfaser-Konzentration in F/mg analysiert (Methode nach IFA 7487+7491,
Spezifikation nach TRGS 517 Anlage 2 Verfahren 1).

Die Ergebnisse der Analysen sind nachfolgend aufgetragen.

Tabelle 1. Massengehalt Asbest und Asbestfaserkonzentrationen der untersuchten
Fullerproben.

Bezeichnung Massengehalt Asbest gesamt | Asbestfaserkonzentration
der Probe in % in F/mg
Faller 3 0,012 19.750
Faller 2 0,004 6.400
Faller 1 0,003 6.650
Fuller 5 0,003 3.200
Faller 3 0,011 12.790
Faller 2 0,012 9.590
Faller 1 0,011 6.460
Faller 4 0,023 13.170
Mittelwert 0,095 9.750

Auf der Grundlage dieser Messdaten wurde eine Abschatzung beziiglich der zu
erwartenden Immissionsbelastung Asbest in der Umgebung des Steinbruchgelandes
durchgefuhrt. Hierzu wurden folgende Annahmen getroffen:

- Die mittlere Asbestfaserkonzentration in F/mg fur das Fullermaterial wird fiir alle
Emissionsvorgange im Steinbruch und im Verarbeitungsbetrieb tibernommen.
Hiermit wird bertucksichtigt, dass das Emissionsgeschehen beim Abbau des
Gesteins niedriger ist als bei der Verarbeitung des Gesteins.

- Es wird angenommen, dass die Einzelmesswerte reprasentativ fir einen
Jahresmittelwert sind.

- Es wird vorausgesetzt, dass sich die Asbestfaserkonzentration in F/mg auch in
der Staubkonzentration (Gesamtzusatzbelastung durch den Betrieb) an den
Immissionsorten wiederfindet.
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- Die Gesamtzusatzbelastung Partikel PMig in pg/m3 durch den Steinbruch- und
Verarbeitungsbetrieb wird mit der Faserkonzentration in F/mg zur Gesamt-
zusatzbelastung Asbest in F/m3 umgerechnet, d. h. es wird angenommen, dass
die Asbestfasern in der Partikelfraktion PM1o vorliegen.

Die Staubimmissionsprognose wurde von der Miiller-BBM Industry Solutions GmbH
durchgefuhrt und ist im Bericht M174676/02 dokumentiert [3]. In diesem ist die Er-
mittlung und Auswertung der Gesamtzusatzbelastung an Partikeln PM1o durch den
Steinbruchbetrieb an den nachstgelegenen Immissionsorten zum Steinbruchgelénde
aufgefuhrt. In der nachfolgenden Abbildung 1 sind die Immissionsorte dargestellt und
die berechnete Gesamtzusatzbelastung an Partikel PMyg ist in Tabelle 2 aufgefiihrt.
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Abbildung 1. Lage der Immissionsorte im Umfeld des bestehenden Anlagenstandortes (blau
umrandet) und der geplanten Erweiterungsflache (rot umrandet), Lage der néchstgelegenen
Immissionsorte violett markiert; Kartengrundlage [8].
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Tabelle 2. Immissions-Jahreswert (IJW) und Immissions-Jahresgesamtzusatzbelastung inkl.
Unsicherheit (1JGZ + s) durch Partikel PMio an den Immissionsorten (10).

PM-10 Immissions-Gesamtzusatzbelastung

(@] (NAY DGZ+s Anteil JGZ+ s
am |IJW

pHg/ms3 png/ms %

101 40 0,5 1

102 40 0,6 2

103 40 0,2 1

104 40 0,7 2

105 40 0,6 2

106 40 0,6 2

3 Abschéatzung Immissionszusatzbelastung Asbest

Als Mittelwert wurden bei den zugrunde liegenden Messungen 9.750 F/mg ermittelt.
Mithilfe der prognostizierten Gesamtzusatzbelastung an Partikeln PM1o durch den
Steinbruchbetrieb (siehe Tabelle 2) ergeben sich folgende potenzielle Asbestzusatz-
belastungen an den Immissionsorten:

Tabelle 3. Jahresmittelwert der Asbestkonzentration an den Immissionsorten (10).

Potenzielle
Immissionsort  Asbestzusatzbelastung
[F/m3]
101 5
102 6
103 2
104 7
105 6
106 6
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4 Immissionsbewertung

Es existiert fir Asbestfasern kein Immissionsgrenzwert in den einschlagigen Regel-
werken (TA Luft 2021, 39. BImSchV oder andere Rechtsgrundlagen). Geregelt sind
lediglich die zulassigen Konzentrationen im Bereich des Arbeitsschutzes.

Fur die Sonderfallpriifung nach TA Luft fiir kanzerogene Luftschadstoffe wird von
Seiten des LAl [1] fur Asbestfasern ein Orientierungswert in Héhe von 220 Fasern/ms3
vorgeschlagen.

Durch die Verwendung eines Orientierungswertes in Héhe von 220 Fasern/ms3 wird
sichergestellt, dass die Au3enluftbelastung zum Liften von belasteten Innenrdumen
genutzt werden kann.

Nach Zwiener [6] werden Konzentrationen unterhalb eines Wertes von
500 Fasern/m? bei der Bewertung von Untersuchungsergebnissen in Innenraum-
luftproben als ,nicht” bis ,geringflgig erhoht* beurteilt.

Weitere Hinweise auf Beurteilungswerte fir Asbest-Immissionen finden sich in:

https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw 9 asbest.pdf

,Zielwert fiir die Sanierung von Innenrdumen: 500 Fasern pro Kubikmeter Luft (F/m®).
Dieser Wert wird Ublicherweise zur Erfolgskontrolle von Asbest-Sanierungen
herangezogen. Er entspricht der Messgrenze fir Fasern in der Innenraumluft.”

TRGS 519
»2.8 Tétigkeiten mit geringer Exposition

Tatigkeiten mit geringer Exposition sind Arbeiten mit niedrigem Risiko im Sinne der
TRGS 910, bei denen die Akzeptanzkonzentration von 10.000 Fasern/m3
unterschritten wird (zur Ermittlung der Asbestfaserkonzentration sieche Nummer 4.3
Absatz 1). Werden solche Tatigkeiten innerhalb von Gebauden ausgefihrt, ist nach
Abschluss aller Arbeiten nachzuweisen, dass eine Faserkonzentration von 500 F/m3
und ein oberer Poissonwert von 1.000 F/m3 in der Raumluft unterschritten wird
(Messung nach VDI 3492).“

Zur Beurteilung der Asbest-Immissionen wird ein Beurteilungswert von 220 F/m?3
sowie analog zur TA Luft 2021 eine ,Irrelevanzschwelle® von 3 % dieses Wertes,
entsprechend 8 F/m?® (unter Berticksichtigung der Rundungsregel der TA Luft), heran-
gezogen.

Aus Tabelle 3 wird ersichtlich, dass die abgeschétzten Asbestzusatzbelastungen im
Bereich der abgeleiteten ,Irrelevanzschwelle“ von 8 F/m? liegen.

Zur Hintergrundbelastung von Asbestfasern existieren nur wenige Angaben. Beim
LAI wird eine Hintergrundbelastung im Jahr 2001 von 88 F/m3 als Jahresmittel fur
Nordrhein-Westfalen genannt [1]. Das Bayerische Landesamt fur Umwelt (LfU) zitiert
eine Hintergrundbelastung von 100 bis 150 F/m3 [7]. Nach dem Informationsblatt zu
Asbest des Instituts fur Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(IFA) liegt die Aul3enluftkonzentration in der GrofRenordnung < 100 F/m3.
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Bei Verwendung dieser Hintergrundbelastungswerte (maximal 150 F/m3) und einer
maximalen Zusatzbelastung von 7 F/m3 wird der Beurteilungswert von 220 F/m3
unterschritten.

5 Grundlagen und Literatur
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[2] Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-
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